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PL Tréjwarstwowa deska podiogowa do wewnatrz pomieszczeri GB Three-layer flooring board for indoor use D Dreischicht-Parkett fiir den Innenbereich
RUS TpéxcnoiiHas napkeTHas 40CKa ANs BHYTPEHHEro ncnonb3oanus UA Tpuluaposa NapkeTHa AOLWKA AR BHYTPILUHBOTO BUKOPUCTAHHS
LT 3 sluoksniy parketlenté skirta naudoti patalpose LV 3 sleju gridas délis izmantosanai iekstelpas EST Kolmekihiline porandalaud sisekasutuseks
FIN Kolmikerroksista lattialauta sisakéyttoon CZ Trivrstva plovouci podiaha pro vnitfni pouziti SK Trojvrstvova podlahova doska pre vniitorné pouZitie
RO Parchet Triplu Stratificat pentru interior F Par?uet contrecollé pour une utilisation en intérieur ES La tarima multicapa con 3 capas para uso en interior
S 3-skikts parkett for inomhusbruk N Trelags gulvpanel for innenders bruk BG Tpucn oex napker 3a BbTpewko nonssane NL Drielagig parket voor gebruik binnenshuis
DK 3 lags lamelparket til indendars brug TR Yerden isitmall ve Isitmasiz (ic katmanli ddseme tahtasi SLO Troslojni parket pre vnitorné pouzitie
GR Zavida danedou TPIGY ENIOTPOOEWY Yia eawTepikn xprion HR Troslojni parket za unutarnju uporabu IT II pavimento prefinito a 3 strati per 'uso interiore
SR TpocriojHa NofHa M1y 3a yHyTpalllkby ynoTpeby

Reakcja na ogien / Fire reaction / Reaktion auf Feuer / Peakuys Ha OroHb / Peakiis Ha Borokb / Degumas ’{el;ea_kcw’ja uz uguns / Reaktsioon tulele / Reaktio tuleen { Reakee na ohefi / Reakdia fia ohefi /
Reactiune [a foc / Réaction au feu / Reaccion al fueﬁcq_/ Brandklass / Brannmotstand / Peakuv Ha orbH / Reactie op vuur / Reaktion overfor ild / Yangina dayanikiik / Reakcija za ogenj / Avriopaon o€
Quria / Reakdja na vatru / Reazione al fuoco / Real

fja na vatru:
Standard: EN 14342:2013

D, - sl

Przecietna minimalna gestos¢ / Average minimal density / Durchschnittiiche Mindestdichte / Cpesa MMHAManbHas nngTHOCTb / Cepefiua MiiManbHa rycrota é\lldutinis minimalus tankis / Vidéjais
minimals biivums / Keskmine minimaalne tihedus / Keskimagrainen alin tiheys / Primerna minimalni hustota / Priemerna minimalna hustota / Densitate minimald mF’Ioc_ie | liée a la masse volumique
moyenne minimale / Densidad media minima / Minimal densitet (medelvarde) / Giennomsnittlig min. densitet / Cpeasa MAHUManka nnbTHocT | Gemiddelde minimale dichtheid / Den gennemsnitlige
minimal tzethed / Ortalama asgari yogunluk / Povprecna minimalna gostost / Méon ehayiomn nukvamTa / Najmanja prosjecna gustoca (minimum) / Densita media minima / Prosecna minimalna gustina:

Standard: EN 14342:2013 500 kg/m?*
Minimalna grubos¢ / minimal mi?(ness Minimal Strke / MUHMMaNbHas TonIMHA | MikiManbHa ToBLWHa / minimalus storis / minimals biezums / minimaalne paksus / alin paksuus / minimalni tioustka

minimalna hrdbka / minimala totala / et a I'epaisseur minimale hors tout / Espesor minima / Minimal tiocklek / min. tykelse / MuHuManHa Ae6enusa minimale dikte / Den minimal tykhed / asgari
linlik / minimalna debelost / eAayiotn nayog / minimum debljina / Spessore minima / Minimalna debljina:

Standard: EN 14342:2013 10 mm
Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission / Emission von Formaldeyd, / 3mvccns dopw Aga | Evicia opmans \'ng’/ jaravimas | F ida emisija /
emissioon | F yyden emissio / Emise ydu / Emisia | Emisiune de | Emissior

n de d Emision de
emissie | Emissionen af | Formaldehit emisyonu / Emisija formaldehida / Exnounn papaAdeudng / Emisija

e 2 'JEMHUAS{HQ
/ Emissione di | Emisija

Standard: EN 14342:2013 ‘

E-1

Przewodnosc cieplna / Thermal conductivity | Warmeleitfahigkeit / Tenn 0 Tb [ TennonposigHict (/__Si\umos aid | Siltuma vaditspéja / Soojuse labiviimine (NLémmﬁn johto /
Tepelna vodivost / Tepelna vodivost' / Conductivite termica / Conductibilité thermique / Conductividad térmica / Varmekonduktivitet /Vanq_eledmngsevne) Tonnoriponycrusoc / Warmtegeléiding /

/Ts1 letkenligi / Toplotna prevodnost / Geppikn) / toplinska vodijivost / Conducibilita termica / Termicka
Standard: EN 14342:2013 0,14W/mK
BG VIHCTpYKUMS 33 MOHTaX CbC CUCTEMaTa 3a fleneHe RU VIHCTpYKUMS N0 yKnazKe C NOMOLLbIO Knest
cz Montazni navod v lepidovém systému S Anvisningar for limmontage
D Anleitung zur Parkettverlegung im Klebesystem SK Navod na montaz metddou lepenia
DK [ jledning til kleebesystemet SLO  Navodila za leplienje parketa
ES Manual de montaje con el adhesivo SR Uputstvo za ugradnju po sistemu leplienja
EST  Liimististeemis paigaldamise juhend TR Yapiskan sistemdeki montaj talimatlari
FIN Liimaamalla suoritettavan asennuksen ohje UA IHCTPYKList 3 yknaaaHHs 3a A0NOMOTOI0 Kneto
FR Instructions du montage par collageé
GB Glue-Down Flooring Installation Instructions .
GR 03nyieg ouvapuoAdynong ato aloTnpa KOMag EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR® Z
HR Upute za postavljanje u sistemu lijeplienja z

IT Istruzioni di montaggio con il sistema di incollaggio
LT Montavimo Klijais instrukcija

Lv Montazas instrukcija liméSanas sistéma

NO Anvisning for liming av parkettgulv

NL Montage-instructies voor het ljmsysteem

PL Instrukcja montazu w systemie klejowym

RO Instructiuni de montaj in sistemul de lipire cu adeziv

www.realwood.eu
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[PL] Montaz parkietu poprzez przyklejenie go do podioza nalezy powierzy¢
profesjonalnej firmie parkieciarskiej. Samodzielny montaz moze skutkowac
uszkodzeniem parkietu, pobrudzeniem parkietu klejem, powstaniem btedow
montazowych. Nalezy ¢ klej i grunt pr: do klejenia parkietu.
Zalecamy przeszlifowanie podktadu przed klejeniem. Z podktadéw cementowych
nalezy usuna¢ zwiazki wapnia. PIELEGNACJA: Deska fabrycznie wykoriczona
jest: lakierem, olejem UV lub olejem naturalnym. Do podiég nalezy stosowac
$rodki pielegnacyjne z oferty producenta deski. Podtogi olejowane olejami zaleca
sie po montazu dodatkowo pokry¢ warstwa oleju pielegnacyjnego. UWAGA: Przed
natozeniem innego $rodka pielegnacyjnego niz zalecany nalezy koniecznie wykonac¢
probe na kawatku podtogi, w miejscu niewidocznym, w celu oceny czy nie zachodzi
negatywna reakcja olejow na desce (np. odbarwienie deski). Prowadzenie okresowej
i regularnej pielegnacji podtdg olejowanych, niweluje drobne oznaki codziennego
uzytkowania. Najwigkszym wrogiem drewnianych podidg jest woda i piasek.
W przypadku ich naniesienia na podioge nalezy |e dokladme usunac. Szczegdtowe
informacje na temat piel ji podiog na hard eu

[GB] The installation of glue-down hardwood flooring should be done by
a professional flooring company. With a DIY installation, you run the risk of damaging
the wood surface, leaving glue stains or fitting the flooring incorrectly. Use glue-
down adhesives and primers designed for glue-down wooden floors. We recommend
grinding the subfloor layer before beginning installation. The cement subfloor should
be cleaned of calcium deposits. CARE: Floorboards are factory finished with lacquer,
UV or natural oil. Use original care products for all floorboards. An additional coat of
care oil should be applied to floors treated with oil after installation. ATTENTION:
Before applying any third party care product be sure to test it on a concealed area of
the floor to assess whether or not there is a negative reaction of oil on the floorboard
(for example, discoloration or peeling). Regular care of oiled floors conceals minor
wear and tear of everyday use. The greatest enemies of wooden floors are water and
sand. In case of soiling of the floor, these should be carefully and gently removed. For
detailed information on floor care, please go to hardwood-installation.eu.

[DE] Die Parkettverlegung durch Verkleben auf dem Unterboden sollte einem
professionellen Parkettunternehmen anvertraut werden. Die Selbstverlegung kann
zu Parkettschaden, Verschmutzung des Parketts mit Klebstoff oder Verlegefehlern
fihren. Verwenden Sie Parkettklebstoff und Parkett-Grundierung. Wir empfehlen,
den Untergrund vor dem Verkleben abzuschleifen. Calcium-Verbindungen miissen
von Zementestrichen entfernt werden. PFLEGE: Die Oberfléche der Holzdielen ist
werkseitig mit UV-Lack, UV-OI oder natiirlichem OI behandelt. Fiir die Pflege der
Holzbdden sollten Pflegemittel aus dem Angebot des Herstellers der Holzdielen
verwendet werden. Es wird empfohlen, auf die mit UV-Olen behandelten Holzboden
nach der Montage zusatzlich eine Schicht Pflegedl aufzutragen. HINWEIS: Bevor
ein anderes Pflegemittel eingesetzt wird, sollte das Mittel an einer wenig sichtbaren
Stelle ausprobiert werden, damit festgestellt werden kann, ob keine negative Reaktion
vorkommt (z.B: Entférbung). Durch eine periodische und regelmaRige Pflege gedlter
Holzbdden werden alltagliche Erscheinungen der Abnutzung beseitigt. Der grofte
Feind der Holzbdden sind Wasser und Sand. Sollten sie auf den FuBboden gelangen,
sind sie sorgfaltig zu entfernen. Ausfiihrliche Hinweise zur Pflege und Renovierung
von Holzbdden finden Sie auf unserer Webseite hardwood-installation.eu.

[RU] Yknapky napkeTa nyTem ero NpuknensaHns K 0OCHOBaHMIO CedyeT nopyyYuTb
npodheccnoHanbHoit NapkeTHo# koMnaHuu. CamocTosiTensHas yknaaka MoXeT
npUBECTU K e napkera, 3ar napkera kneem U owubkam
yknaaku. McnonbayiiTe Kneit v rpyHTOBKY ANA Npukneusaxusi napketa. Mepen

Mbl Tb OCHOBY. C LEMEHTHBIX OCHOB

[ES] EI montaje del parquét mediante su pegado al suelo debe realizarse por una
empresa especializada. El montaje por cuenta propia puede provocar dafios en el
parqué, ensuciamiento del mismo con el adhesivo y errores de montaje. Debe usarse
eladhesivoy laimprimacion especificos para el pegado del parqué. Es recomendable
lijar la base antes de pegar. Eliminar compuestos de cal de las bases de cemento
CONSERVACION: La tabla esta acabada en fabrica con: barniz, aceite UV o aceite
natural. Para los suelos se deben usar productos de conservacion de la oferta del
fabricante de tablas. Después del montaje, se recomienda cubrir adicionalmente
los suelos aceitados con aceites con una capa de aceite conservador. ATENCION:
Antes de aplicar un producto de conservacion diferente al recomendado, se debe
hacer una prueba en un trozo de suelo, en un lugar poco visible, para comprobar
que no se produzca una reaccion negativa de los aceites sobre la tabla (por
ejemplo: decoloracion de la tabla). La conservacion periodica y regular de los
suelos aceitados nivela las pequefias marcas producidas por el uso diario. EI mayor
enemigo de los suelos de madera es el agua y la arena. Si llegan al suelo, hay que
retirarlos minuciosamente. Informacion detallada sobre la conservacién de suelos
en hardwood-installation.eu.

[S] Du som behdver montera parkett med lim bor anlita ett professionellt
golvlaggningsféretag. Bestammer man sig for att gora detta sjalv, riskerar man
att skada golvet, smutsa ned parketten med lim eller bega monteringsfel. Det ar
viktigt att anvanda lim och primer avsedda for limning av parkett. Vi rekommenderar
aven att man sllpar golvel innan man sétter igang med limningen. Det &r viktigt att
avlagsna i gar fran de underlag. SKOTSEL: Golvbradan
fabriksbehandlas med: lack, UV-olja eller naturolja. P& golvbrador fran ska endast
skotselprodukter som erbjuds av bradans fillverkare anvandas Golvbrador
ytbehandlade med UV-oljor r att med ja efter
avslutad montering. OBSERVERA: Innan du lagger pa annat skotselmedel an
vad som rekommenderas bor du forst testa det pa en liten bit av golvet som inte
kommer att synas for att se att det paverkar golvbradorna (exempelvis missfargning).
Regelbunden och periodisk skdtsel av golvbrador ytbehandlade med olja minskar
tecken pa vardagligt slitage. Vatten och sand &r de stérsta fienderna nar det galler
ditt tragolv. Rengor dem noggrant i fall de hamnar pa golvet. Las mer om golvskotsel
pa hardwood-installation.eu.

[NO] Liming av parkettgulv ber utfares av fagfolk. A legge gulv selv kan medfare
at parketten blir skadet, forurenset med lim, eller at det blir lagt pa en uriktig mate.
Bruk lim og primer som er egnet for liming av parkettgulv. Vi anbefaler at primerlaget
slipes for parketten limes. Kalsiumforbindelser skal fiernes fra sementunderlag.
VEDLIKEHOLD: Bord er ferdig overflatebehandlet med lakk, UV-olje eller naturolje.
Gulv ma vedlikeholdes med midler fra produsentens utvalg. | tilfelle gulv behandlet
med oljer anbefales det & pafare et tilleggslag med vedlikeholdsolje etter montering.
OBS! For pafering av et nytt oljelag ma det utfares en test pa et gulvstykke, pa et
mindre synlig sted, for & se om oljene pa planken ikke reagerer negativt pa hverandre
(for eksempel: misfarging). Jevnt og regelmessig vedlikehold av oljebehandlet
gulv fierner sma tegn for hverdagsbruk. Vann og sand er de to verste fiendene av
tregulvet. Dersom det finnes vann og sand pa gulvet, ma de fiernes noyaktig. Flere
opplysninger om vedlikehold av gulv pa hardwood-installation.eu.

[BG] MoHTax®bT Ha napkeTa 4pe3 neneHe kbM ocHoBaTa TpsibBa fja ce Bb3NoxXu
Ha npomecuouanua (bMpMa. CaMOCTOATENHUAT MOHTaX MOxe Aa poeepe ao
YBPeX[aHe Ha napkeTa, 3aMbpcsiBaHe Ha napkera C Nemuno, AOMyckae Ha
MOHTAXHWU TPeLKu. TpﬁGBa Aa Cce u3nonsea nenuno v rpyHa, npegHasHavyeqn
3a neneHe Ha napker. Mpenopbusame wWnnhoBaHe Ha rpyHaa, npeau na ce
NPUCTBNN KBbM NEneHe. or UWMEHTOBUTE OCHOBM TpﬁﬁEa Aa ce OTCTpaHAT

cnepyeT yAanuTb u3secTkoBble coednHeHus. YXOM: focka umeet
nokpbiTie: YO nakom, YO macnom unu HatypanbHbiM Macnom. [Ins nonos cneayet
NPUMEHSTL CPEACTBA MO YXOAY U3 MPEANOXEHNs NPou3BoAMTENs A0CKM. Mombl,
NOKpbITbIE yQ-MaCFIaMIA, pekoMeHayeTca nocne MOHTaxa [OnoNHUTENbHO
nokpbITh  croem uHuwHoro Macna. NMPUMEYAHME: Mepen HaveceHuem
cpeacTsa no yxoAy Apyroro nponssoauTens HEOSXOIJMMO oBs3aTensHo caenartb
npoBy Ha HeBONbLIOM Y4acTke Nona, B HE3aMeTHOM MecTe, YTOGbl OLeH!Tb, HeT
N HeraTMBHOW peakuMu mMacen Ha [oCky (Hanpumep: obecuBeunBatne Aocku).
MpoBe/ieHne NMEPUOANYECKOro U PErynapHOro yxoaa 3a MOMOM C MacnsHeIM
NOKpbITUEM KOMNEHCHUpyeT HebonbLune nNpu3Hakn HOECSAHGBHOﬁ akennyartayuun.
Haub Bparamu nonos Bofa 1 necok. B cnyyae ux
nonagaxusa Ha non, HeOﬁXOﬂMMO aKKypaTHO UX yaanutb. J]e'ranbﬂaa MHQ}ODMBL{MH
06 yxoge 3a nonom Ha hardwood-installation.eu.

[UA] YknapaHHs napkeTy WASXOM HOr0 NPUKNEBaHHS 40 OCHOBM CAif AOPYYUTU
npodeciiHiii napkeTHiii komnauii. CamocTiiiHe yknajawHs Moxe npu3secTi Ao
napkery, 3a6p nNapkeTy KNeem i NOMUNoK yknapaHs.
BukopucTosyiite kneit i fpyHTOEKy ONs  npukneioBaHHa napkety. [epen
mMn ichyaTin 0CHOBY. 3 L|EMEHTHUX OCHOB
cnig BUAAnUTK BanHsHi 3'€gHaHHS. nornﬂn [lowka mae habpuyHe NOKpUTTS:
Yo-nakom, Yo-onieto abo HaTypanbHot onieto. [ins nianor cnia sactocosysaty
3acobu no gornspy, Wo npeAcTaBneHi y nponoauuii BupoGHIka Aolwku. Mignoru,
nokputi  Y®-onisiMu, pekoMeHayeTbCsi MICAS MOHTaXy [04aTKoBO MOKPUTU
wapom onii no fornsay. YBATA: Mepes HaHeceHHsM 3acoby no fornsAy iHworo
BUPOGHMKa NOTPiIGHO 060B'A3KOBO BUKOHATH NPOBY Ha HEBENUKil AINsHUi nianory,
y Henouuwomy MicLyi, oG NepesipuTi 4u He Mae HeratuBKoi peakyi onii Ha poluy
nowkun). Mp pioAl 0 i perynsipHoro
qornnny 3a MIANMOTOI0 3 OMIMHWM MOKPUTTSM KOMMEHCYE HeBenuKi O3HaKu
noBCskAeHHoi ekcnnyaTauii. HailGinbLwui Boporyt Aepes'sHux nianor e sosa i nicok.
Y BUNaAKy ix HaHECeHHs Ha mignory, I'IOTDIGHO oﬁepemuo ix ycyHyTu. [letansHa
iHopmaLjist npo gornsy 3a nial Hah -ir eu

[LT] Parketlenciy montawmq, klijuojant prie pagrindo, reikia patikéti profesionaliam
parketlenciy iSkai jant galima pazeisti parketlentes,
uztepti parketlentes klijais, padaryti montavimo klaidy. Naudokite parketlentéms
skirtus klijus ir grunta. Prie$ Klijuojant rekomenduojame nuslifuoti pagrinda. IS
cemento pagrindy reikia pasalinti kalcio junginius. PRIEZIORA: Lentos gamykloje
apdorojamos: laku, UV alyva arba natralia alyva. Grindims naudoti lenty gamintojo
sm\omus priezidros preparatus alyva padengtas grindis rekomenduojama
padengtl priezi alyvos ju. DEMESIO: Pries uzlepam kita.
neir prieZidros preparatg butina preparat iSbandyti nedi
grindqplote nepastebimoje vietoje, kad bulugal\ma lvemntl arnesukel\a neig\amos

galima pasallml smulkias kasdlemo naudojimo Zymes. Medinéms grindims labiausia
kenkia vanduo ir smélis. Patekus ant grindy vandens ar smélio, grindis batina gerai
nuvalyti. ISsami informacija apie grindy prieZiara pateikiama hardwood-installation.
eu.

[LV] Parketa uzlik$ana, pieliméjot to pie virsmas, butu jauztic profesionalam gridu
klaSanas uznémumam. Patstaviga parketa uzlikSana var izraisit ta bojajumu,
éres ar limi un uzliks kludas. jiet [Tmes un grunti paredzétas
parketa ITmé$anai. Pirms liméSanas iesakam noslipét pamatni. No cementa
pamatnam ir janonem kalcija savienojumi. KOPSANA: Délis rapnieciski ir parklats
ar \aku U\/ val dabigo ellu. Délu kop3anai ieteicams izmantot délu razotaja
§ Iidzek|us. Ar el|am parklatas gridas péc montazas
\etemams apstradat ar papildu kopjo$as ellas kartu. UZMANIBU: Pirms cita
kop3anas lidzek|a uzklasanas, neka rekomendéts, obligati javeic lidzek|a parbaude
uz gridas fragmenta neredzama vieta, lai noteiktu vai nerodas negativa el|u reakcija
uz déli (piem., déla krasas izmainas). Periodiska un regulara e|loto gridu kop$ana
novér§ nelielas nodiluma pazimes, kas radu$as ikdienas lietoSanas rezultata.
Vislielakais koka gridu ienaidnieks ir iidens un smilts. Ja tie nokluvusi uz gridas tos
nekavéjoties ir janotira. Stkaka informacija par gridas kop3anu pieejama majas lapa
hardwood-installation.eu.

[EST] Parketi aluspinnale paigaldamine tuleb usaldada professmnaalsele

Te FPUXA 3A NOLOBOTO MOKPUTUE: ®abpnuHo
AbCKaTa € 3aBbpLIeHa C: NakoBO nokpuTie, UV 3aliuTHO MAcnio Unu Hatypanto
macno. 3a nopioBuTe MokpuTUs bapnuHek Tpsibea Aa ce M3non3eat cpeactsa 3a
TpUXa U NOAAPBXKKA OT odepTaTa Ha NPOM3BOAUTENS Ha napkeTa. 3a NoAoBUTE
HaCTUNKW OMaCfeHM C 3aUWTHU Macna Ce npenopbysa Criefl MOHTaX Aa ce
NOKpUAT ¢ AonbnHuTeneH cnoit Macno. SABENIEXKA: Mpeau na npuctbnute kbm
M3noN3BaHe Ha NpenapaTy 3a rpuxa v NOAAPBKKA, Pa3NuIHM OT NpenopbYBaHnTe
€ HeoBX0ANMO f1a Ce M3BBPWY TECT BbPXY MambK y4acTbk Ha noja 3a Aa ce
NpeLeHy, Janu He NPOTUYa HeraTUBHa peakuus Mexay Macnata BbpXy Abckata
(Hanp. NpoMsHa Ha LiBeTa Ha Abckara). PoBeXAaHETo Ha NePUOAMIHI U PENOBHI
TPUXM 3a C Te nopjose BCUYKN Manku Ha
ynotpe6a. Haii-roneMuaT Bpar Ha [bpBEHUTE MOAOBM HACTUMKK Ca BOAaTa U
nAckbka. B cnyyail Ha HaHacsHe BbPXy N0fia Ha BOAA UNK NSCHK TpsibBa CTapaTenHo
Aa noumuctuTe nopa. MoapoGHa WHGOPMALUs OTHOCHO rpWkaTa 3a noja le
HamepuTe Ha cTpanuua hardwood-installation.eu.

[NL] Het leggen van een parketvloer door deze te lijmen op de ondergrond moet
worden toevertrouwd aan een p par kan
leiden tot de beschadiging van de parketvloer, vervuiling van het parket door
de lijm, het ontstaan van montagefouten. Gebruik lijm en primer die bestemd zijn
voor het lijmen van parket. We raden u aan de ondergrond te schuren alvorens
te verlijmen. Van gronden moeten eerst kalkverbil worden
verwijderd. VERZORGING: De plank wordt in de fabriek afgewerkt met lak, UV-olie
of natuurlijke olie. Voor vloeren dienen verzorgingsproducten te worden gebruikt die
door de producent van de plank worden aangeboden. Men adviseert om met olie
geoliede vloeren na montage nog eens te bedekken met een laag verzorgende olie.
OPMERKING: Voor het aanbrengen van een ander verzorgingsmiddel is het nodig
om een test uit te voeren op een stuk vloer dat niet zichtbaar is, om te beoordelen of er
olie geen negatieve invloed heeft op de plank (bijv. verkleuren van het hout). Wanneer
geoliede vioeren regelmatig worden verzorgd, worden de tekenen van dagelijks
gebruik beperkt. De grootste vijanden van houten vloeren zijn water en zand.
Wanneer dit op de vloer terechtkomt, dient dit goed verwijderd te worden. Uitgebreide
informatie over vloerverzorging kunt u vinden op hardwood-installation.eu.

[DK] Montering af parketgulv ved limning til underlaget skal overlades til en
professionel gulviaegger. Selvmontering kan medfore skader pa parkettet,
tilsmudsning af parketgulvet med klaebemiddel samt monteringsfejl. Brug lim og
primer til limning af parketgulve. Vi anbefaler at slibe underlaget inden limning.
Husk at fierne calciumforbindelserne fra cementunderlaget. VEDLIGEHOLDELSE:
Pladerne er fra fabrikkens side afsluttet med: lak, UV olie eller naturlig olie. Til gulve
fra ber der anvendes vedligeholdelsesmidler tilbud af producenten. For gulve som er
behandlet med olier anbefales det efter monteringen at efterbehandle dem med etlag
plejende olie. BEMARK: Inden anvendelsen af et andet vedligehc end
det anbefalede ber der ubetinget foretages en prove pa et stykke af gulvet, helst pa et
ikke synligt sted, hvorefter det kan vurderes om der forekommer negative reaktioner
med olien i gulvet (fx affarvning). Gennemfarelse af periodisk og regelmaessig
vedligeholdelse af olierede gulve udvisker de smé tegn pa daglig anvendelse.
Treegulves storste fiende er vand og sand. | tilfeelde af vand eller sand pa gulvet
skal dette omhyggeligt fiernes. Detaljeret information om vedligeholdelse af gulve
pa hardwood-installation.eu.

[TR] Zemine yapistirarak parke montaji profesyonel parke sirketi tarafindan
yaptinimalidir. Tek bagina yapilan montaj; parkeye zarar vermeye, parkeye tutkal
bulagmasina ve montaj hatalarina neden olabilir. Parkeyi yapistirmak igin uygun tutkal
ve alt doseme kullaniimalidir. Yapistirmadan énce alt désemeyi zimparalamanizi
Gneririz. Cimento alt désemeleri kalsiyum bilesiklerinden temizlenmelidir. BAKIM:
Tahta |malat<;\ tarafindan cila boyasi, UV yagi veya dogal yag ile kaplanir. Yer
inin tahta i sundugu
yagi ile kaplanmis yerlerin, montajdan sonra bakim yag ile silinmesi tavsiye edilir.
DIiKKAT: Tavsiye edilen bakim malzemelerinden baska bir malzeme uygulanmadan
6nce, yaglarin, tahta renginin degismesi gibi olumsuz bir etkisinin meydana gelip
gelmedigini kontrol etmek amaci ile, désemenin gériinmez bir yerinde mutlaka
bir test yapiimalidir. Yaglanan yer dosemelerinin periyodik ve diizenli bakiminin
yapilmasi, giinlik kullanimdan kaynaklanan kiigiik eksikleri diizeltir. Su ve kum,
ah§ap yer dos.emelerlnm en biyik digmanidir. Ddseme tizerinde bulunur bulunmaz
er 6

porandakatete Iseselsev voib

inin bakimi daha detayli bilgi hardwood-

parketi i, parketi limiga méaa igade esinemist. Kasutad:
parketi limimiseks ettenahtud limi ja krum\ Enne I||m|m\st soovitame aluspind
lihvida. Tsemendist aluspindadest tuleb kdrvaldada kaltsiumi ihendid. HOOLDUS:
Lauad on tehases viimistletud: lakiga, UV-dliga v6i oliga. i pd

eu sayf

[SLO] Leplienje parketa na podlago je treba prepustiti profesionalnemu podjetju
za parketa. jna montaza lahko povzro¢i poskodovanje parketa,

hooldamiseks tuleb kasutada hooldusvahendeid laudade tootja tootevalikust.
Olldega olitatud poranda\d on soovitatav katta parast pa\galdamlsl talendavalt

onesnazenje z lepilom, nastanek montaznih napak. Uporabiti je treba lepila in
grund\ma sredstva, namenjena lepljenju parketa. Priporo¢amo, da podlago pred

hooldava dli kihiga. MARKUS: Enne muu kui soovitatud hoc

tuleb seda kindlasti katsetada porandal vahemargatavas kohas, et hinnata, kas
laual ei tekki olide negatiivset reaktsiooni (nt laua varvi muutus) Olitatud porandate
korralise ja regulaarse hoolduse emaldab igapé

margid. Suurimaks puitpérandate vaenlasteks on vesi ja liiv. Nende pdrandale
sattumisel tuleb nad hoolikalt eemaldada. Edasist teavet porandate hoolduse kohta
leiate hardwood-installation.eu.

[FIN] Parketin asennus alustaan lii on itoisen parketin
asennusyrityksen suoritettavaksi. Omatoiminen asennus voi aiheuttaa parketin
vaurioitumisen, likaantumisen limasta seka asennusvirheita. On kaytettava parketin
limaamiseen tarkoitettua limaa ja pohjuslusalnetta Suosittelemme alustan hiomista
ennen limausta. ipohjaisista alustoista on poi: hdi: 8
HOITO: Lauta on kasnelty tehlaa\la \aka\la U\/ oI]yIIa tai Iuonnonol]ylla in
laudoille i I6ytyvia ja
hoitoaineita. Oljytyille \atnoll\e suositellaan asennuksen jélkeen liséksi hoitodljyn
levittamista pinnalle. HUOM: Ennen toisen kuin suositellun hoitoaineen levittamista
on ehdottomasti tehtéva lattian koedljyaminen pienelld nakymattomalla alueella, jotta
voidaan arvioida dljyn vaikutus lautaan (esim. laudan varimuutos). Saannéllinen ja
maaraajoin tehty 6ljyttyjen lattioiden puhdistus tasoittaa jokapaivaisen kayton pienia
merkkeja. Puulattioille vahingollisimpia ovat hiekka ja vesi. Hiekka ja vesi tulee
poistaa huolellisesti lattialta. Lisatietoja lattioiden puhdistamisesta sivulla hardwood-
installation.eu.

[CZ] Montaz parket lepenim k podkladu muze provadét pouze profesionalni
parketafska firma. Neodborna montaz muze vést k poskozeni parket, jejich znecisténi
lepidlem a dal$im montaznim chybam. Pouzivejte pouze lepidlo a podkladovy natér
uréeny k lepeni parket. Nez pfistoupite k lepeni, doporuéujeme podklad obrousit.
Z cementovych podlah odstrarite slougeniny vapniku. OSETROVANI: Prkno je finalng
upraveno: UV lakem, UV olejem nebo pfirodnim olejem. Na podlahy pouzivejte
oSetfovaci pfipravky z nabidky vyrobce desek. Na podlahy naolejované oleji
a pfirodnimi oleji se doporucuje po montézi nanést dalsi vrstvu oSetfovaciho oleje.

obrusite. Iz cementnih podlag je treba odstraniti kalcijeve spojine. NEGA:
Deske so tovarnisko premazane: z lakom, UV oljem ali naravnim oliem. Za nego
talnih oblog je treba uporabljati negovalna sredstva iz ponudbe proizvajalca desk.
Talne obloge, prevlecene z olji priporoca se po opravljeni montazi nanesti e sloj
negovalnega olja. OPOZORILO: Pred nanosom negovalnega sredstva, ki ni enako
priporo¢enemu, je nujno opraviti poskusni nanos na manj vidnem delu talne podloge,
da se oceni, ali oljni sloj ne reagira negativno na nanos sredstva (npr. razbarvanje
deske). S periodi¢no in redno nego naoljenih talnih oblog se nivelirajo morebitni
majhni znaki vsakdanje uporabe. Najvecja nasprotnika lesenih talnih oblog sta voda
in pesek. Ce pride do njunega nanosa na lesena tla, ju je treba temeljito odstraniti.
Podrobne informacije o negovanju talnih oblog najdete na hardwood-installation.eu.

[GR] H ouvappoAoynon tou Tapké pe kOANGH TOU OTO UTOGTPWHA TIPETEI
va avareBei oe pia emayyeApatiki eraipeia guvappohoynong Tapké. To va
EKTEAEOETE TN OUVAPHOAGYNGN HOVOI OAG UTTOPET va TIPOKAAEDEI TNV KATAOTPOPI
Tou Trapké, akabapaieg oTo Tapké pe kOAAa kair o@dApata cuvappoAoynong.
Mpémel va XpnalpoToIRoeTe TNV KOAAa kal To Tpipep Tou TpoopifovTal yia
mv k6AAnon Tapké. TuvioTatalr n Aeiavon Tou UTIOCTPWEATOG TIPIV ATIO TNV
KOAANon. Ta uToAeippaTa Twy EVWOEWY aoBeaTiou TIPETTEN VA ATTOPAKPUVOVTI
amo Ta umoaTpwyara Tou Tolpéviou. ®PONTIAA: H oavida eivar epyooTaciakd
£toiun pe: Bepviki, Ehato UV 1} guaikd éAato. ETa dameda xpnaipotmolodvTal UAIKG
TEPITIOINGNG TTIOU TTPOCPEPOVTAI ATIO TOV KATATKEUATTH TNg oavidag. ITa dameda
Tou €ival emMOTpwWHEVA e EAala CUOTAVETal PETA TRV TOTOBETNON ETITAéOV
emkahuyn pe oTpwan ehaiou gpovtidag. MPOZOXH: Mpiv v TomoBETON GAAou
TPOIOVTOG EKTOG AUTOU TIOU GUCTAVETAI, SOKIPAOTE OTIWOBATIOTE TO GUYKEKPIEVO
Tpoi6v g€ éva TUAKaA Tou daTrédou, O€ Pn EMPavEg anpEio yia va SIamoTROETE av
uTapyel apvnTiki avtidpaon Twv eAaiwv aTn cavida (mx. aloiwon xpwparog
oavidag). H diefaywyr mepIodIKAG Kal TAKTIKAG @POVTIdAG Twv ETIOTPWHEVWY
He EAaia TaTwpaTwy, eEAAEIQEN TIG MIKPOETITITWAEIG TNG KaBnuepiviig xprong. O
Xe1pOTEPOG £XBPOG TWV EUAIVWY TIATWHATWY Eival TO VEPO Kail ) AUYOG. Z€ TIEpITTWON
Umapgng Toug oo damedo Ba TPEMEN va agalpeBolV TPOaEKTIKA. MepIoaoTepeg
TA ieg OXeTIKG e TN @povTida Twv damédwv pTopeite va Bpeite oV

UPOZORNENI: Pfed nanesenim jiného osetfovaciho pipravku nez doporugeného,
nutné provedte zkouSku na neviditelném skrytém misté podlahy, abyste posoudili,
zda nevznikaji nezadouci Gcinky oleji na prkna (napf. vyblednuti prken). Pravidelné
periodické oSetiovani olejovanych podlah vyrovnava drobné znamky kazdodenniho
pouzivani. Nejvétsim nepfitelem dfevénych podiah je voda a pisek. V pfipadé, ze
jsou naneseny na podlahu, dikladné je odstrarite. Podrobné informace ohledné
oSetfovani a renovace podlah na hardwood-installation.eu.

[SK] Montaz parkiet metodou lepenia k podkladu zverte profesionalnej firme, klora
ma nalezité znalosti a skisenosti. Parkety sa na montaze vykonavajf
individualne (neodborne) mozu poskodit, zaspinit lepidlom, alebo mdze dojs
montaznym chybam. Pouzivajte iba lepidla a zakladné potery urcené na lepenie
parkiet. Odporticame, aby ste podklad pred lepenim dlazdic nalezite zbrusili. V
cementovych podkladov odstrafite zvysky (zluceniny) vapnika. OSETROVANIE:
Doska je finalne upravena: UV lakom, UV olejom alebo prirodnym olejom. Na
podlahy pouzivajte oSetrujice pripravky z ponuky vyrobcu dosiek. Na podlahy
naolejované olejmi a prirodnymi olejmi sa odportca po montazi naniest dal3iu vrstvu
oetrujuceho oleja. UPOZORNENIE: Pred nanesenim iného o$etrujiceho pripravku
nez odportcaného, je nutné urobit skisku na neviditefnom skrytom mieste podiahy,
aby ste posudili &i nevznikaju neziaduce Gcinky olejov na dosky (napr. vyblednutie
dosiek). Pravidelné periodické oSetrovani olejovanych podiah vyrovnava drobné
znamky kazdodenného pouzivani. Najvaésim nepriatefom drevenych podlah je voda
a piesok. V pripade, Ze st na podlahu nanesené, dokladne je odstraite. Podrobné
informéacie tykajice sa o3etrovania a renovacie podlah na na hardwood-installation.
eu.

[RO] Montajul parchetului prin lipirea acestuia pe substrat ar trebui sa fie incredintata
unei firme profesioniste de montaj parchet. Montajul independent poate duce la
deteriorarea parchetului, murdérirea parchetului cu adeziv si erori de asamblare.
Utilizati adeziv si amorsa destinata lipirii parchetului. Va recomandam sa slefuiti
substratul fnainte de lipire. De pe substraturile de ciment trebuie indepartati
compusii de var. INGRIJIRE: Din fabricatie parchetul este finisat cu: lac, ulei UV
sau ulei natural. Pantru podelele trebuie folosite produsele de ingrijire din oferta
producatorului de parchet. Se recomanda ca podelele care au fost uleiate cu uleiuri,
dupa montare sa fie acoperite suplimentar cu un strat de ulei special pentru ingrijire.
ATENTIE: Inainte de aplicarea unui alt produs de ingrijire decét cel recomandat, este
necesar sa se efectueze un test pe o bucaté de podea, pe un loc care nu este vizibil,
in scopul de a evalua daca exista sau nu o reactie negativa a uleiurilor de pe parchet
(de exemplu: modificari de culoare). In cazul in care podelele uleiate sunt periodic si
regulat ingrijite pot fi indepartate semnale minore de pe urma utilizérii de zi cu zi. Cel
mai mare dusman al podelelor din lemn este apa si nisipul. in cazul in care pe podea
se gaseste unul din acesti factori, acesta trebuie indepartat foarte bine. Informatji
detaliate cu privire la ingrijirea podelelor veti gasi pe site-ul hardwood-installation.eu.

[FR] La pose du parquet par collage doit étre confiée a un professionnel du parquet.
Le montage par soi-méme peut conduire & une détérioration du parquet, & un
salissement du parquet par la colle et & des erreurs de montage. Il faut utiliser la
colle et I'apprét indiqués pour le collage du parquet. Nous recommandons de poncer
le revétement du sol avant le collage. Avec les revétements de sol en béton, il faut
éliminer les composés calciques. ENTRETIEN: Le plancher est fini en usine avec:
du vernis, de I'huile UV ou de I'huile naturelle. Pour les planchers, n'utiliser que
les produits d’entretien proposés par le fabricant. Pour les planchers huilés avec
des huiles, il est recommandé, aprés le montage, de passer une couche dhuile
d'entretien. Il est recommandé de protéger le parquet huilé oxy immédiatement aprés
la pose. ATTENTION: Avant d’appliquer un produit d'entretien autre que les produits
recommandés, il est nécessaire d'effectuer un test sur une petite surface de plancher
non visible afin de déterminer s'il 'y a pas de réaction négative (par ex. décoloration
de la planche). La réalisation d’un entretien périodique et régulier des planchers
huilés compense les petits signes d'usure quotidienne. Les plus grands ennemis des
planchers en bois sont I'eau et le sable. En cas de présence sur le plancher, 'eau
ou le sable doivent étre soigneusement éliminés. Vous trouverez des informations
détaillées sur I'entretien des planchers sur hardwood-installation.eu.

10700¢€Aida hardwood-installation.eu.

[HR] Postavljanje parketa lijeplienjem za pod treba povjeriti profesionalnoj
parketarskoj tvrtki. Samostalno postavljanje moze rezultirati o$tecenjem parketa,
prljanjem parketa ljepilom, greSkama u postavljanju. Treba koristiti ljepilo i primer
za lijepljenje parketa. Preporucujemo brusenje podloge prije lijepljenja. S cementnih
estriha treba ukloniti spojeve kalcija. ODRZAVANJE: Daska je tvornicki premazana:
lakom, UV - uljem ili prirodnim uljem. Za podove koristiti sredstva za odrzavanje
iz ponude proizvodaca daske. Preporucujemo da podove nauljene uljima nakon
montaze dodatno pokrijete slojem ulja za odrzavanje. PAZNJA: Prije premazivanja
sredstvom za odrZavanje koje ne preporucuje proizvodac obavezno testirati na dijelu
poda, na nevidljivom mijestu, u cilju procjene da li ne dolazi do negativne reakcije
ulja na dasci (gubljenje boje daske). Periodi¢no i regularno odrzavanje nauljenih
podova ublazava manje posljedice svakodnevne uporabe. Najve¢i neprijatelji drvenih
podova su voda i pijesak. U slu¢aju kad se nadu na podu temeljno ih ukloniti. Detaljne
informacije o odrzavanju podova nalaze se na hardwood-installation.eu

[IT] Il montaggio del parquet mediante incollaggio deve essere eseguito da
un'azienda professionale che si occupa della posa dei parquet. Montandolo da soli
potremmo danneggiare il parquet, sporcarlo di colla o montarlo in modo sbagliato.
Occorre usare un adesivo e un fondo adatto all'incollaggio del parquet. Consigliamo
di rettificare il suolo prima di incollare il parquet. | fondi in cemento devono essere
privi di composti di calce. MANUTENZIONE: Il listone & rifinito in fabbrica: con
vernice, olio UV od olio naturale. Per i pavimenti di devono essere usati i prodotti
di manutenzione presenti nell'offerta del produttore del listone. Dopo la posa del
pavimento trattato ad olio si raccomanda di trattarlo con una mano aggiuntiva di
rifinitura con l'olio di manutenzione. ATTENZIONE: Prima di stendere un prodotto
di manutenzione diverso da quello si deve eseguire
una prova in una zona poco visibile, per verificare se avviene una reazione negativa
dell'olio sul listone (ad esempio decolorazione del listone). La manutenzione
periodica e regolare dei pavimenti trattati ad olio elimina i piccoli segni dell'usura
quotidiana. L'acqua e la sabbia costituiscono il piu grande nemico del pavimento in
legno. In caso della loro presenza sul pawmento li si deve rimuoverle accuratamente.
Le informazioni i la e il rinnovo dei pavimenti si
trovano sul seguente sito hardwood installation.eu.

[SR] Ugradnju parketa uz pomo¢ lepljenja treba poveriti profesionalnoj firmi za
parketarske usluge. Samostalna ugradnja moze dovesti do oStecenja parketa,
prljanja parketa lepkom, nastanka gresaka prilikom ugradnje. Treba koristiti lepak
i prajmer namenjen za leplienje parketa. Preporucujemo brusenje podloge pre
leplienja. Sa cementnih maltera treba ukloniti jedinjenja kalcijuma. ODRZAVANJE:
Daska je fabricki premazana: lakom, UV - uljem ili prirodnim uljem. Za podove
koristiti sredstva za odrzavanje iz ponude proizvodaca daske. Preporucujemo da
podove nauljene uljima posle montaze dodatno pokrijemo slojem ulja za odrzavanje
PAZNJA: Pre premazivanja sredstvom za odrzavanje koje ne preporuéuje
proizvoda¢ obavezno testirati na delu poda, na nevidljivom mestu, u cilju procene
da li ne dolazi do negativne reakcije ulja na dasci (gubljenje boje daske). Periodi¢no
i regularno odrzavanje nauljenih podova ublazava manje posledice svakodnevne
upotrebe. Najveci neprijatelji drvenih podova su voda i pesak. U slucaju kad se nadu
na podu temeljno ih ukloniti. Detaljne informacije o odrzavanju podova nalaze se na
hardwood-installation.eu.
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